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Solicitado por: DEPOSITO DOTTORI S.R.L. 

Ensayo Nº 88539 

Material: AGREGADO GRUESO. CANTO RODADO "VILLALONGA". 

Notas. MUESTRA ENTREGADA EN EL L.E.E.M. POR EL SOLICITANTE 28/04/17 

ENSAYO DE GRANULOMETRIA 
Según norma I RAM 1627 
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TAMIZ 
mm~ S/tam,z (Q) 

--
Tyler 
1½" 37.5 - -
1" 25 501 

3/4" 19 507 
1/2" -- 12.5 648 
3/8" 9.5 385 --
N°4 4.8 11 5 

Muestra tomada: 2160 gr. 
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RETENIDO 

.. .. 

Acum~l~do (g~ Acumu~~do (%) 

501 23 

1008 f 47 -
1656 77 
2041 - 94 -

2156 100 

Tamaño máximo nominal 25 mm. Tamaño nominal: 38-4.8mm. Módulo de finura . 7 41 I 
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Observaciones: Ensayo realizado con tamices certificados - - ---=--=-=- - - - - - -- - - - - _ -

' 

Bahia Blanca, 15 de m4o de 2017 
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